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Resumo: Geralmente os metais, ndo sdo empregados puros, mas fazendo parte de ligas
metalicas, que sdo a mistura de dois ou mais metais entre si ou com outros elementos, com 0
objetivo de obter propriedades mecanicas e tecnoldgicas melhores que as dos metais em seu
estado puro. O NiTi ¢ um desses exemplos de liga, composta por Niquel e Titanio, que apresenta
caracteristicas especiais como biocompatibilidade, alta resisténcia mecanica, resisténcia a
corrosdo, efeito memoria de forma e superelasticidade, conseguindo assim um amplo campo de
aplicacdes. Além disso, o NiTi pode ser submetido a tratamentos superficiais de nitretacdo e
deposi¢do assistidas por plasma, que prolongam a vida til do NiTi, aumentando sua dureza e
suas resisténcias a corrosao e ao desgaste. Tais tratamentos modificam a composi¢ao quimica e
estrutural da superficial da liga com a formagdao de nitretos. Quando o tratamento ¢ o de
nitretacao assitida por plasma, ocorre a formagao de uma camada de nitreto de titanio. Por outro
lado, quando o tratamento ¢ o de deposi¢do assistida por plasma, ocorre a formagdo de uma
camada de nitreto de zirconio. Quando ambos os tratamentos sdo usados em conjunto, estes dois
tratamentos sdo conhecidos como tratamento duplex. Apds o tratamento, as amostras de NiTi
foram submetidas a testes de polarizacdo potenciodinamica e os resultados foram analisados
mediante graficos de corrente versus potencial, para poder comparar as diferentes condigdes de
tratamento, ¢ determinar os efeitos destes na resisténcia a corrosio.
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